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Spot size



Hloubka penetrace



Proč nanoindentace?

Makroskopické mechanické zkoušky

Mikroskopické mechanické zkoušky



Rozdíl



Proč nanoindentace?

Makroskopické mechanické zkoušky

Mikroskopické mechanické zkoušky



Možné hlubší poznání

Presi Macrotech VX7

Presi HZ 50-4
Vickers + Knoop

https://files.walterbai.com/f/e7020be1ba294cf4aa40/?dl=1


Druhy hrotů



(Makroskopické 
zkoušky)
Mechanické zkoušky

1. Materiálové 
zkoušky

2. Testování 
komponent

6. Modernizace, upgrade přístrojů pro 
mechanické testování

3. Testování stavebních 
materiálů 4. Kompletní a komplexní řešení

5. Speciální řešení



Mikroskopické 
zkoušky

1. Krájení

2. Zalévání
6. Měření tvrdosti

4. Nanoindentace

5. XRD prvková 
analýza

3. Broušení a leštění

7. Odborné zaškolení 
a aplikační podpora

Spotřební materiál

! N
EW !
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Příprava vzorků



Profil povrchu a 
penetrační hloubka











PHYSICAL AND 
MATERIAL ANALYSIS





Zatěžová křivka



Deformace v průběhu 
zatížení



PHYSICAL AND 
MATERIAL ANALYSIS





Možné hlubší poznání



PHYSICAL AND 
MATERIAL ANALYSIS



Video
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Ing. Štěpán - Adam Havlíček
Product Specialist

Pragolab s.r.o.
havlicek@pragolab.cz

+420 771 274 373

Děkuji za pozornost

Dotazy

Kontakt
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